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(DA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ED ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE) -
Utilizzo specifico: materiale a pezzatura grossolana funzionale al drenaggio delle acque meteoriche e/o di falda ad esempio drenaggi, vespai e analoghi
Rifiuti in ingresso Attivita di recupero Standard tecnico-prestazionale Standard ambientale
170101 | Cemento
170102 Mattoni
170103 | Mattonelle e ceramiche
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
170107 .
Te] cui alla voce 170106
S 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
(\,‘ Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle
& o || 170504 AR - S
- - provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
o é 170508 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
N 5 170904 Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
o Q 170901, 170902 e 170903
o 8 010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
g @© || 010409 | Scarti di sabbia e argilla Operazione: R5
8 ‘2 || 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
3 8 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla Elenco indicativo e non esaustivo e Test di cessione con metodica e
S voce 010407 delle attivita di trattamento: e Rispetto dei parametri prestazionali limiti di cui all’allegato 1 Tab.3
- < 101201 | Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico - Frantumazione riportati nel prospetto 4.c della norma del D.M. 127/2024
i Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi - Vagliatura UNI 11531-1,
> o 101206 | smaltati e cotti o (?a sfridi di Iatgrizio cotter argilla espansa eventualmente ricoperti || _ Selezione granulometrica e Marcatura CE secondo la norma UNI e Tabella 2, Allegato 1 del DM
A con smalto crudo in concentrazione <10% in peso . . Lo
- — - - — - - - Separazione della frazione 13242, 127/2024, limiti di cui
: Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a R . . . . \ . PR “ : . .
N9 || 101208 ' metallica e delle frazioni e Ladimensione massima del lotto & pari a all’utilizzo e) “realizzazione di
58 trattamento termico) indesiderat 3000 mc. strati accessori”
0 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di indesiderate '
g cui alle voci 101309 e 101310
' Residui di materiale di sabbiatura, diversi di quelli di cui alla voce 120116 costituiti
ol 120117 R X . .
— esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
° S 191209 | Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
8 g Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti
S F || 200301 . - ; .
°_ abbandonati provenienti da attivita di costruzione e demolizione
o
Criteri ambientali generali di accettabilita:
o Verifiche riportate alla lettera b) dell’Allegato 1 del DM 127/24.
e Per i rifiuti con codice a specchio, sara effettuata (prima dell’accettazione) la
caratterizzazione per la classificazione di non pericolosita.
e Assenza di amianto (frammenti e fibre): fibre da ricercare qualora si riscontrino
frammenti.
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