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SABBIA  
(DA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ED ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE) 

I1_rev03 

Utilizzo specifico: realizzazione/manutenzione di sottoservizi come allettamenti, rinfranchi e analoghi.   

Rifiuti in ingresso Attività di recupero Standard tecnico-prestazionale Standard ambientale  
170101 Cemento 

170102 Mattoni 

170103 Mattonelle e ceramiche 

170107 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 170106 

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 

170504 
Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle 

provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 

170904 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010409 Scarti di sabbia e argilla 

ϬϭϬϰϭϬ PŽůǀĞƌŝ Ğ ƌĞƐŝĚƵŝ ĂĨĨŝŶŝ͕ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ǀŽĐĞ ϬϭϬϰϬϳ 

010413 
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla 

voce 010407 

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 

101206 

Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi 

smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti 

con smalto crudo in concentrazione <10% in peso 

101208 
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico) 

101311 
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di 

cui alle voci 101309 e 101310 

120117 
Residui di materiale di sabbiatura, diversi di quelli di cui alla voce 120116 costituiti 

esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 

200301 
Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti 

abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione 

 

CƌŝƚĞƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚă͗  
• Verifiche riportate ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ďͿ ĚĞůů͛AůůĞŐĂƚŽ ϭ ĚĞů DM ϭ27/24. 

• PĞƌ ŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĐŽŶ ĐŽĚŝĐĞ Ă ƐƉĞĐĐŚŝŽ͕ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ;ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞͿ ůĂ 
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă͘ 

• Assenza di amianto (frammenti e fibre): fibre da ricercare qualora si riscontrino 

frammenti. 

OƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ Rϱ  
 

EůĞŶĐŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ Ğ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ 
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗ 
- FƌĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ 

- VĂŐůŝĂƚƵƌĂ 

- “ĞůĞǌŝŽŶĞ ŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĐĂ  
- “ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ 

ŵĞƚĂůůŝĐĂ Ğ ĚĞůůĞ ĨƌĂǌŝŽŶŝ 
ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚĞ 

 
 

 

 

• Rispetto dei parametri prestazionali 

riportati nel prospetto 4.c della norma 

UNI 11531-1, 

• Marcatura CE secondo la norma UNI 

13242, 

• La dimensione massima del lotto è pari a 

3000 mc.  

• Test di cessione con metodica e 

ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϭ TĂď͘ϯ ĚĞů 
D.M. 127/2024 

 

• Tabella 2, Allegato 1 del DM 

127/2024, ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ e) 

͞ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌĂƚŝ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͟ 
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